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序号 名称
1 煤矿堵水用高分子材料 3 有害物质限量 煤矿堵水用高分子材料技术条件 AQ 1087-2011 5.6

2 煤矿喷涂堵漏风用高分子材料 3 有害物质限量 煤矿喷涂堵漏风用高分子材料技术条件 AQ 1088-2011 5.6

3 煤矿加固煤岩体用高分子材料 3 有害物质限量 煤矿加固煤岩体用高分子材料 AQ 1089-2011

4 煤矿充填密闭高分子发泡材料 3 有害物质限量 煤矿充填密闭高分子发泡材料 AQ 1090-2011

1 游离甲醛 室内装饰装修材料   胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 附录 A

2 苯 室内装饰装修材料   胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 附录 B

3 甲苯、二甲苯 室内装饰装修材料   胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 附录 C

1 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 室内装饰装修材料   内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008 附录A

2 游离甲醛 室内装饰装修材料   内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008 附录C

3 铅、铬、镉、汞 室内装饰装修材料   内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008 附录D

1 游离甲醛 水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T23993-2009

2 铅、镉、汞的含量 建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009 6.2.7附录E

1 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的含量 建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009

2 铅、镉、汞
建筑用外墙涂料中有害物质限量 附录E 外墙涂料中铅、镉、汞含量的

测试 GB 24408-2009

9 建筑防水涂料 1 苯、甲苯、乙苯、二甲苯 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 附录 B

5 胶粘剂
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6 室内装修内墙涂料

7 水性外墙涂料

8 油性外墙涂料
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